AINESTODISTUS Swi
TEST REPORT =
SSAB :
Fl 13300 HAMEENLLNNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephane +358 020 5511
Telefax 4358 020 59 25508 SES-EN 10 204/2.2 56995N-01
Tizala * Vastaancttaja Pavamaira
Purchaser Consignee Pate
27.6.2019
WECKMAN STEEL OY WECKMAN STEEL OY .
RAAKA-ATNEVARASTO LEVY, LATAT RAAKA-AINEVARASTO LEVY, LATET
HARKALANTIE 72 HARKALANTIE 72 :
19110 VIERUMAKI FINLAND 19110 VIERUMAKI FINLAND
Aciakkaan tilaus Tilauksenvahvistus Todistus;:.aji
Custorner's order Order confimation: Type of sertificte
16170 56995N SFS-EN 10 204/2.2
Merldd .
Customer's mexk
Positio Tucte-editiely, mitat Taakkanumeny Slatus Kl Medrd: Paino kg
ltem Specification, dimensions Lift No. Cast No. Fcs CLaanlii.y Wibight kiy-
M2

GREENCOAT PURAL BT MAALIPINNOITETTUA TERASTA LEVEINA NAUHOINA ?
TOLERANSSIT: EN 10143:2006, ERITYINEN PAKSUUSTOL. :

RAKENNETERAS

S2B80GD+7275-M-B EN 10346:201%

PURAL BT MATT 0375 G<5, 50uM,; CHESTNUT BROWN RR887/350435

REVERSE SIDE EPCOXY 4252 610,

12pM, REVERSE SIDE GREY RRO18/$S0312

001 0,508 X 1250,0 MM 60705102 27897 001 1314 5117

255087 60706101 27897 001 1321 5142

60710202 27900 001 1360 5297

60711101 27897 001 1313 5117

POSITIC 001 YHTEENSA 4 KPL 5308 20673

LAHETYSERA YHTEENSA 4 KPL 5308 20673
KOKONAISTOIMITUS

Unmerndsuien i SSAB EUROPE OY

Wi hereby certify, thet the material described sbove

has been tested and complies with the terms of the
order contract.

Testaus ja tarkastus, H3mesnlinna
Tasting and inspedtion; Himeenlinna
29.6.2019 |

(Haw, Ko(sto

Mari Koivisto
Vatuutetiu tarkastaja

Authorized inspestor ¢



AINESTODISTUS 5 Sivu
TEST REPORT Poge
SSAB 2
F113200 HAVEENLINNA FINLAND ;
FPuh 020 5911 Telephone +358 020 5811 .
Telefaoc +358'020 59 25508 SFS-EN 10 204/2.2 : 56995N-01
Tilagja. * Vastaanottaja B Pavarreara
Purchaser Corsignes : Date
27.6.2019
WECKMAN STEEL OY WECKMAN STEEL QY :
CaRA-ATNEVARASTS LEVY, LATAT RAAKA-ATNEVARASTO LEVY, LAT@T
HARKALANTIE 72 HARKALANTIE 72 :
1911¢ VIERUMAKI FINLAND 19110 VIERUMAKI FINLAND
Pesitia Tazkkarumeno Sulatusandyysi % Chermical composition of cast %
ltem L Na. C SI MN P 5
001 60705102 12 , 011 ;20 , 005 , 005
Go1 60706101 ;12 L, 011 20 , 005 , 005
001 60710202 ;13 ;013 ;18 , 0086 , 007
001 60711101 L 12 , 011 ;20 . 005 , 005
Teiten tocistame, ettd taimi .
eusemisiaen o SSAB EUFOPE OY
Testaus jatarkastus, Fameenlinna
VAL hereby certify, thal the material destribed sbove Tesling ard inspeclicn. Hameenlima
has bee: tested and complies with the terrrs of the 28.6.2019

MHaw. Koo

Mari Koivisto
Valuutettu tarkasstaja

Authonized inspector




AINESTODISTUS

Sivu

_ TEST REPORT 9
SSAB :
F1 13300 HAMEENUINNA, FINLAND
PLh 020 5811 Telephone +358 020 591 :
Tedefarx +358 020 59 25508 SFS-EN 10 204/2.2 56995N-01
Tiaaja * Vastaanoiaja : PavaTEaE
Puchaser Consignee

WECKMAN STEEL OY

LAAEA-ATNEVARASTO LEVY,

HARKALANTIE 72

19110 VIERUMAKI FINLAND

LATAT

WECKMAN STEEL OY

RAAKA-AINEVARASTO LEVY, LATAT

HARKALANTIE 72

19110 VIERUMAKI FINLAND

Date
27.6.2019

Pesitio Taakkanumen Vetckee Konas
ltem Lift Mo Tersile test - Hardness.
K1 Re Rm Lo A BH Al HRB | HR30T
Nimm- Nimm2 mm %
001 60705102 11 338 441 30 34
001 60706101 11 337 439 80 31
ool 60710202 11 336 441 80 30
a0l 60711101 11 346 451 80 30
K1: 10 = poikittairen vetosauva 11 = pitkitiainen vetosauwva 13 =n-farancien éa‘:ndertuka
Fransversé rectanguiar Longitudinal rectangular Theweighted s verage
test piecz test piece of rand alias
Re = tilauksen standardin mukainen mystorsia Taituskokest ja pinnoiteen Kinmipysyvyyskokest Findksytty vastimusten T ikean
Yieid strenght acoording to the steel standard Bend tests and adhesion of coating tests caried out with satisfactory results =s required.
Teiten tockslarrmee, atti toimit
U meriuen muksiren. SSAB EUROPE OY

W hereloy certify, that the material desoribed above
has been tested and comgliés with the terms of the

order contract.

Testaus ja tarkastus, Himeenlinna
Testing and inspection, Himeerdirna
28.6.2019 ¢

Has, kit

Mari Koivizto
Vatuutettu tarkastaja |
Authorized inspector




AINESTODISTUS Sivu
- TEST REPORT 5495
SSA
F 13300 HAMEENLINNA FINLAND
Puh 020 5911 Telephonie +358 020 5911
Telefax +358 (20 59 25508 SES-EN 10 204/2.2 56995N-01
Tilazia % Vastearcitsia Paivamaird
Purdhaser Censignee Date
27.6.2019
W$ﬂhMﬂN STEEL OY WECKMAN STEEL OY :
L - ATHEVARASTO LEVY, LATAT RAAKA-ATNEVARASTC LEVY, LATAT
”NAAQLHNIIE T2 HARKALANTIE 72
1911C VIERUMAKI FINLAND 19110 VIERUMAKI FINLAND ;
Pasitio Tacldkanumeny Sinkkikenmoksen messa Pirta |
item Lift Ne: Vilight of Zinc-coating Surface
Keksipuolinen Yigpudli Alapucli Arglyysit :
Both sides Tep side Bottom side Arclysis -
Fhokeen | tkekeen | 3.kokeen SHekeen | 1-kokeen apints Alapinta
anogm? {avogm? | anp gim2 avogim? | anvogim? | Fe Al  Teo sl fce Gicttom surface
Triplespat | Single spot | Triple spat | Triglespet | Singlespot | % % Ra PC Ra PC
testgym?2 [testgm? | et gim?2 testgim? |testgm? :
001 0705102 285 282
GOl /6101 285 280
o1 80710202 2886 281
001 60711101 285 280
iyl oy i SSAB EURJPE OY

tilausvahvistuksen mukainen.

A hereby certify, that the material desaribed above
has been tested and complies with the tenms of the
order cortract.

Testaus ja tarkastus, Homeenliora
Testing and inspedlion, -#meenlinna
28.6.2019

o, Keixsto

Mari K01v1:to
Valtutettu tarkastija
Acthorized ingpector




